Maxcem Elite – pytania i odpowiedzi
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Dlaczego Maxcem Elite łączy się lepiej z zębiną, szkliwem i substratami protetycznymi, w porównaniu z cementem Maxcem? 
Maxcem Elite posiada zoptymalizowaną matrycę kompozytową, która zapewnia poprawę zwilżalności, bliższy kontakt i, w konsekwencji, zwiększenie siły łączenia Maxcem Elite z tkankami twardymi i substratami protetycznymi. Dodatkowo, zwiększenie siły łączenia zapewnia opatentowany system inicjatora reakcji redoks i właściwe proporcje materiału uzyskiwane dzięki samomieszającej strzykawce. 

Jakie zalety wynikają z zastosowania nowego inicjatora reakcji polimeryzacji?
Maxcem Elite zawiera nowy, wolny od amin trzeciorzędowych i nadtlenku benzoilu inicjator reakcji polimeryzacji, który zapewnia stabilność czasu pracy i wiązania, a także długoczasową stabilność kolorystyczną cementu w jamie ustnej.

Czy w przypadku Maxcem Elite należy stosować systemy wiążące, np. Optibond All-In-One lub OptiBond Solo Plus? 
Maxcem Elite jest samotrawiącym, samoadhezyjnym cementem kompozytowym i nie wymaga zastosowania systemu wiążącego. 

Czy Maxcem Elite nadaje się do osadzania uzupełnień na bazie tlenku cyrkonu?
Tak. Badania laboratoryjne potwierdzają, że Maxcem Elite łączy się doskonale również z powierzchnią uzupełnień na bazie tlenku cyrkonu. 

Czy Maxcem Elite łączy się z powierzchnią implantów?
Tak. Maxcem Elite charakteryzuje wysokie powinowactwo do stopów tytanu, z którego zbudowane są elementy implantów. Uzyskiwane siły łączenia są bardzo wysokie i wynoszą 33 Mpa. 

Czy Maxcem Elite należy przechowywać w lodówce?
Nie, Maxcem Elite przechowuje się w temp. pokojowej. 


Czy przed osadzeniem uzupełnienia przy użyciu Maxcem Elite należy stosować środki znoszące wrażliwość, np. Gluma? 
Maxcem Elite jest samotrawiącym i samoprzylegającym cementem kompozytowym, który, w odróżnieniu od tradycyjnych cementów kompozytowych, nie wymaga oddzielnego etapu wytrawiania tkanek. Dzięki temu uzyskuje się prawie całkowitą redukcję nadwrażliwości pozabiegowej i zastosowanie środków do jej znoszenia jest niepotrzebne. 
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