OptiBond All-In-One – pytania i odpowiedzi
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Dlaczego podczas osuszania OptiBond All-In-One stosuje się delikatny, a następnie średni strumień powietrza?
Początkowo, po aplikacji na powierzchnię tkanek, OptiBond All-In-One posiada rzadką konsystencję. Zastosowanie w tym momencie agresywnego osuszania mogłoby spowodować wydmuchnięcie systemu wiążącego z ubytku. Aby tego uniknąć, stosuje się delikatny strumień powietrza. W trakcie osuszania, w wyniku parowania rozpuszczalnika, rośnie gęstość systemu wiążącego. Wtedy można zastosować średni strumień powietrza, który zapewni efektywne usunięcie resztek rozpuszczalnika i uzyskanie jednolitej warstwy systemu.
Jak należy postąpić w przypadku zastosowania OptiBond All-in-One z materiałem do odbudowy pod uzupełnienia protetyczne?
Po utwardzeniu OptiBond All-In-One należy nałożyć i utwardzić światłem cienką – do 2 mm - warstwę materiału do odbudowy. Następnie, w przypadku materiału podwójnie utwardzalnego, np. CoreRestore 2, nakłada się materiał jedną, dużą porcją. Materiały światłoutwardzalne nakłada się i utwardza warstwami do 2 mm.
Jakie jest pH OptiBond All-In-One?

Materiał w butelce posiada pH 2,5 -3. Po aplikacji i osuczeniu pH jest mniejsze od 2. Po utwardzeniu światłem pH znacznie wzrasta, ale ustalenie jego wartości jest trudne, gdyż utwardzony system wiążący jest ciałem stałym, które nie rozpuszcza się w wodzie.
Ile OptiBond All-In-One zawierają kapsułki Unidose?
0,18 ml. Jest to ilość, która wystarczy do 3 ubytków.
Ile aplikacji można uzyskać z butelki (5 ml) OptiBond All-In-One?

Około 75.
Jaką rolę pełni system rozpuszczalnika zawarty w OptiBond All-in-One?
Ogólnie, system rozpuszczalnika zawarty w OptiBond All-In-One zapewnia efektywne wytrawianie szkliwa i zębiny (uzyskanie doskonałej siły łączenia), stabilość w trakcie przechowywania i jednolitą warstwę na powierzchni tkanek. System rozpuszczalnika stanowią: woda, aceton i alkohol. Woda zapewnia środowisko reakcji i uzyskanie odpowiedniego pH preparatu, co wpływa na uzyskanie idealnego wzoru trawienia szkliwa i doskonałe wytrawienie zębiny. Aceton zapewnia efektywne połączenie monomerów i wypełniacza oraz odparowanie wody. Alkohol zapobiega separacji monomerów i wypełniacza oraz tworzeniu pęcherzy. Ponadto, zapewnia efektywną penetrację systemu wiążącego do kanalików zębinowych. 
Czy przed zastosowaniem OptiBond All-In-One wskazane jest wytrawianie szkliwa? 
Dodatkowe wytrawianie szkliwa nie jest konieczne, ale może zwiększyć siłę łączenia OptiBond All-in-One z tkankami. Przy zastosowaniu dodatkowego wytrawiania należy unikać aplikacji wytrawiacza na powierzchnię zębiny.
Jakie korzyści wynikają z nanowytrawiania?
Nanowytrawianie prowadzi do znacznego rozwinięcia powierzchni szkliwa, co znacznie zwiększa siłę łączenia OptiBond All-in-One z tkankami. 
Jak długo można pozostawić otwartą kapsułkę z OptiBond All-in-One, bez utraty rozpuszczalnika i degradacji systemu wiążącego? 
Trudno jest określić ścisłe ramy czasowe. Po otwarciu kapsułki należy zużyć materiał jak najszybciej, u jednego pacjenta i podczas jednej wizyty. 
Jaka jest grubość warstwy OptiBond All-in-One?

Po utwardzeniu grubość warstwy OptiBond All-in-One wynosi około 5 mikronów.
Czy OptiBond All-in-One można stosować jako uszczelniacz bruzd i zagłębień?
OptiBond All-in-One nie uszczelniaczem, ale można go stosować łącznie z lakami szczelinowymi do zwiększenia siły łączenia ze szkliwem. 

