OptiBond Solo Plus – pytania i odpowiedzi
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Czy OptiBond Solo Plus jest widoczny na zdjęciach rentgenowskich?
Nie, nie jest widoczny. 

Czy OptiBond Solo Plus można stosować do łączenia kompozytów podwójnie utwardzalnych chemoutwardzalnych?
Tak. 

Czy OptiBond Solo Plus zawiera wypełniacz? 
Tak, 15%.

Jaka jest grubość warstwy OptiBond Solo Plus?
10 mikronów. 

Jak długo należy wytrawiać zębinę?
15 sekund. 
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